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Gutachten Nr. 3022 - 1298 IBR

Die Zielsetzung des IBR ist es, wohngesunde und umweltfreundliche Bauprodukte fUr den Ver-
braucher mit dem Prifsiegel "GEPRUFT UND EMPFOHLEN VOM IBR" zu kennzeichnen.
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Produkt tiberprift auf
VOC - Biozide - Schwermetalle
und Radioaktivitat

Das Prufsiegel ist vom Institut fUr Baubiologie Rosenheim GmbH 1982 geschaffen worden, um
dem gesundheits- und umweltbewussten Verbraucher die Méglichkeit zu geben, sich in seiner
Wohnumwelt vor gesundheitlichen Schdden durch Baustoffe und EinrichtungsgegenstGnde zu
schutzen.

Das Prufsiegel wird Produkten zugesprochen, die baubiologisch unbedenkliches Wohnen und
zugleich den Schutz der Umwelt sicherstellen. Bei der Vergabe des Prifsiegels beschranken wir
uns auf die Anwendung naturwissenschaftlich — technischer Analysemethoden, die sowohl fur
fachlich versierte Dritte anhand normativer Regelungen sowie dem technischen Stand der Lo-
boranalytik als auch fUr den Endverbraucher nachvollziehbar sein mussen.

Durch die Auszeichnung maglichst vieler Produkte mit dem Prifsiegel "GEPRUFT UND EMPFOHLEN
VOM IBR" sollen immer mehr Verbraucher und Anwender in die Lage versetzt werden, beim Ein-
kauf von Produkten zum Bauen und Einrichten baubiologische Kriterien als gewichtiges Argu-
ment ihrer Entscheidung zu berUcksichtigen.

Die in den gutachterlichen Stellungnahmen aufgefUhrten Priofungen sollen bauphysikalische,
bauaufsichtliche, baurechiliche oder sicherheitstechnische Anforderungen nicht ersetzen. Sie
stellen lediglich eine Erg&nzung im Hinblick auf vernachldssigte gesundheitliche, physiologische,
baubiologische und &kologische Aspekte dar.

Dem Prifsiegel "GEPRUFT UND EMPFOHLEN VOM IBR" liegt eine ganzheitliche Betrachtungsweise
zugrunde. Neben den Prifungen, welche die moglichen physiologischen Auswirkungen der Pro-
dukte auf den Menschen und/oder die Umwelt feststellen, wird auch berUcksichtigt, ob bei der
Herstellung, Verarbeitung, Benutzung und Wiedereingliederung des Produktes in den &kologi-
schen Kreislauf keine bzw. tolerierbare Belastungen entstehen.

Die Abgabe von Substanzen, z.B. mit kanzerogenen und/oder mutagenen Potential, ist grund-
satzlich als Ausschlusskriterium zu bewerten. Die Verleihung des PrUfsiegels wird bei diesen Pro-
dukten grundsétzlich verweigert.

Alle im Rahmen unserer gutachterlichen Stellungnahmen genannten Firmen-, Produkt- oder
Markennamen sind urheberrechtlich geschUtzt und stellen in diesem Zusammenhang weder ei-

ne Wertung noch eine Empfehlung dar.
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1. Produktbeschreibung

Das Unternehmen hat uns im Rahmen der Verleihung des Prufsiegels beauftragt, sein Produkt
baubiologischen Grunduntersuchungen zu unterziehen.

Das Produkt hierfUr wurde am 27.05.2022 beim Auftraggeber entnommen.

Bei dem zur Prifung vorgelegten Produkt handelt es sich um eine kapillaraktive Kalziumsilikat-

platte zur Schimmelsanierung im Innenbereich.

Auf die Notwendigkeit persénlicher Schutzausristung zur Verarbeitung des Materials im Rahmen

der MaBgaben der Berufsgenossenschaften wird ausdricklich hingewiesen.

Den Verarbeitern steht eine Vielfalt konstruktiver Hilfestellungen zur VerfUgung. So sind beispiels-
weise umfangreiche Produktinformationen und Verarbeitungsvorschriffen auf der Internetseite

des Herstellers einzusehen bzw. den produkispezifischen Druckschriften zu entnehmen.

Die Herstellung unterliegt einer stGndigen Eigen- und FremdUberwachung. Die ortliche Verbrin-
gung evil. notwendiger ZusGtze oder Beschichtungen ist nicht Bestandteil der Profung. N&here

technische Sperzifikationen sind beim Hersteller anzufragen.

Die notwendigen Sicherheitsdatenbl&tter lagen zur Einsichthahme vor. Eine problembehaftete

Entsorgbarkeit besteht nicht. Es sind keine gefdhrlichen Inhaltsstoffe auszuweisen.

2. Untersuchungsergebnisse

2.1 Radioaktivitat

Die Diskussion Uber die Risiken der Kernenergieerzeugung lenkt das Interesse der Offentlichkeit
fast ausschlieBlich auf die Strahlenbelastung der Bevdlkerung durch Kernenergieanlagen. Dabei
fritt die Strahlenbelastung in Gebduden in den Hintergrund. Der Hauptanteil der natUrlichen
Strahlenbelastung ist durch die Umgebungsstrahlung und durch die Aufnahme naturlicher radi-
oaktiver Stoffe in den Kérper bedingt. Ebenfalls zu berlcksichtigen ist, dass aus Baustoffen das
radioaktive Gas Radon in die Raumluft abgegeben werden kann. Durch Einatmen Uber einen
langen Zeitraum kann es zu einer radioaktiven Strahlenbelastung der Lunge kommen. Menschen
nehmen das Gas und seine Zerfallsprodukte mit der Atemluft auf. Wahrend Radon zum gréBten
Teil wieder ausgeatmet wird, kbnnen sich seine radioaktiv strahlenden Zerfallsprodukie in der
Lunge anlagern. Mit der Strahlenschutzverordnung von 2001 wurde die zuldssige zusatzliche
Strahlenbelastung der Bevdlkerung von 1,5 mSv/a auf 1T mSv/a heruntergesetzt. Die Radiation
Protection 112 der Europdischen Kommission hat 1999 einen Activity Concentration Index (ACI)
fUr Baustoffe vorgeschlagen. Der ACI- Wert fUr Baustoffe wird mit einer Summenformel berech-

net, die ein Dosiskriterium von 1 mSv/a zugrunde legt.

Der ACI- Wert wird Uber nachfolgenden Zusammenhang ermittelt:
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ACI = A (K-40) / 3000 + A (Ra-226) / 300 + A (Th-232) /200 < 1
Hierbei ist A(K-40) die Akftivitat des Kalium-40, A(Ra-226) die Aktivitat des Radium-226 und A(Th-
232) die Aktivitat des Thorium-232 jeweils in Bg/kg. Aus den 3 Messwerten A(K-40), A(Ra-226) und
A(Th-232) wird im Anschluss daran der Summenwert des ACI gebildet.
Die Akfivitdt von Radium 226 kann indirekt Uber die Tochterprodukte Blei 214 und die Akfivitat

von Thorium 232 Uber die Tochterprodukte Blei 212. Die Radionuklidbestimmung erfolgt Uber y-

Spektrometrie.
Nuklide Aktivitat [Bq/kg] / U [%]
U-238 11/80
Ra-226 13/50
Pb-210 11/65
U-235 0.51/80
Ac-227 <034 /-
Ra-228 10/ 40
Th-228 10/ 25
K-40 44 [ 45
Co-60 <0,50/ -
Cs-137 <045/ -
Grenz- und Richtwerte Vorgaben
Activity Concentration Index (ACI) fUr Baustoffe der Europ&ischen Kommission ACI<1,00
Richtwert des Instituts fUr Baubiologie Rosenheim GmbH ACI<0,75

Bewertung: Das geprifte Produkt erfUllt mit einem ACI- Wert von 0,108 den offiziellen Richtwert
von ACI < 1 sowie die Prufbedingung ACI < 0,75 des Instituts fur Baubiologie und ist daher aus

Sicht der Strahlenbelastung unbedenklich.

2.2 Biozide, HOV und Phthalate

Den unterschiedlichsten Baustoffen werden Biozide, halogenorganische Verbindungen (HOV)
oder Phthalate zugesetzt um diverse Eigenschaften wie Schadlingsresistenz und Haltbarkeit zu
generieren oder auch aus verarbeitungstechnischen Grinden. Bei den halogenorganischen
Verbindungen wird weiterhin zwischen AOX (Adsorbierbare organisch gebundene Halogene),
POX (Ausblasbare organisch gebundene Halogene) und EOX (Extrahierbare organisch gebun-
dene Halogene) nach DIN 1485 unterschieden. Um eine gesundheitliche Belastung durch die
oben genannten Verbindungsklassen zu unterbinden, sind Grenzwerte festgelegt, die fur eine

unbedenkliche Nutzung der Baustoffe in Wohnr&dumen nicht Gberschritten werden sollten.
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2.2.1 Biozide

Untersuchungsverfahren: mehrstindige Soxhletextraktion mit n-Hexan bzw. Methanol und quali-

tative/quantitative Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion (GC-MS)

PCP/TCP-Analysen: Derivatisierung mit Acetanhydrid unter alkalischen Bedingungen

Messwert Berichisgrenze
Substanz
[mg/kg] [mg/kg]
Pentachlorphenol PCP - 0,1
2,3,4,5 — Tetrachlorphenol - 0,1
2,3,5,6 — Tetrachlorphenol - 0,1
beta - HCH - 0,3
gamma — HCH (Lindan) - 0,3
Dichlofluanid - 0,3
Tolylfluanid - 0,3
Chlorthalonil - 0,3
alpha — Endosulfan - 0,3
beta — Endosulfan - 0,3
Endosulfan — Sulfat - 0,3
Furmecyclox - 0,3
Hexachlorbenzol - 0,3
Methylparathion - 0,3
Ethylparathion - 0,3
Chlorpyriphos - 0,3
Heptachlor - 0,3
Aldrin - 0,3
cis — Heptachlorepoxid - 0,3
frans — Heptachlorepoxid - 0,3
cis — Chlordan - 0,3
frans — Chlordan - 0,3
Endrin - 0,3
Dieldrin - 0,3
Bromophos - 0,3
Mirex - 0,3
Malathion - 0,3
Hexachlorophen - 0,3
o,p — DDT - 0,3
o,p'—DDT - 0,3
o,p - DDD - 0,3
p,p'-DDD - 0,3
0,0 — DDE - 0,3
p,p' — DDE - 0,3
Eulan - 0,3
Chlornaphtalin - 0,3
Dichlorvos - 0,3
IPBC - 0,3
Propiconazol - 0,3
Tebuconazol - 0,3
Cyproconazol - 0,3
Silafluofen - 0,3
Etofenprox - 0,3
Resmethrin - 0,3
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Deltamethrin - 0,3
Tetramethrin - 0,3
Cypermethrin - 0,3
Cyfluthrin - 0,3
Cis — tfrans — Permethrin - 0,3
Allethrin - 0,3
Phenothrin - 0,3
Cyhalothrin - 0,3

2.2.2 Polychlorierte Biphenyle

PrGfmethode: Extraktion und qualitative/quantitative Gaschromatographie mit massenselektiver
Detektion (GC-MS) (DIN ISO 10382)

Messwert Berichtsgrenze
Substanz

[mg/kg] [mg/kg]
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 28 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 52 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 101 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 138 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 153 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 180 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB — gesamt - 0,1

2.2.3 Phthalate

PrGfmethode: Extraktion in Anlehnung an DFG-S19 qualitative/quantitative Gaschromatographie
mit massenselektiver Detektion (GC-MS)
Messwert Berichtsgrenze

[mg/kg] [mg/kg]
PhthalsGureanhydrid - ]
Dimethylphthalat - ]
Diethylphthalat - 1
Diisobutylphthalat(Bis-2-methylpropylphthalat)
DiBP

Di-n-butylphthalat DBP -
Benzylbutylphthalat BBP -
Dioctylphthalat DOP -
Diisononylphthalat DINP -
Didecylphthalat -
Di(2-ethylhexyl)adipat -
Di(2-ethylhexyl)phthalat DEHP -

Substanz

—_—|—_——_— === —
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2.2.4 Flammschutzmittel

PrGfmethode: Die Untersuchungen werden mittels Extraktion in Anlehnung an DFG-S19 qualitati-

ve/quantitative Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion (GC-MS)

Messwert Berichisgrenze
Substanz

[mg/kg] [mg/kg]
Pentabrom Diphenylether (Penta-BDE) - 1
Octabrom Diphenylether (Octa-BDE) - ]
Decabrom Diphenylether (Deca-BDE) - ]
Tetrabisphenol A (TBBPA) - 1
Hexabromcyclododekan (HBCD) - 1
Polybromierte Bipyhenyle (PBB) - ]
Polybromierte Diphenylether (PBDE) - ]
Chlorparaffine - 100
Mirex - 1
Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP) - 0,1
Tris(2-ethylhexyl)phosphat (TEHP) - 0,1
Trisimonochlorpropyl)phosphat (TDCPP) - 0,1
Tris(2-butoxyethyl)phosphat - 0,1
Triphenylphosphat (TPP) - 0,1
Trikresylphosphat (TKP) - 0,1

Isopropylierte Triphenylphosphate (ITP)

1

Resorcin-bis-diphenylphoshat (RDP)

1

Bisphenol-A-bis(diphenylphosphat) (BDP)

1

225 AOX /EOX

Profmethode: Nachweis halogenorganischer Verbindungen HOV: Coulometrie gemdaB DIN

38414-518 fur AOX — Adsorbable organic halides (Adsorbierbare organisch gebundene Haloge-

ne) und nach DIN 38414-S17 fur EOX — Extractable organic halides (Extrahierbare organisch ge-

bundene Halogene) nach DIN 1485.

Messwert Berichtsgrenze
Substanz
[mg/kg] [mg/kg]
AOX 19 10
EOX _ 1

Bewertung: Es lieB sich keine der gepriUften Substanzen in messbaren Konzentrationen nachwei-

sen. Alle Messwerte liegen unterhalb der analysespezifischen Nachweisgrenzen. Mit Ausnahme

des AOX-Wertes.
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2.3 Losemittel und Riechstoffe - VOC

Mit der zunehmenden Chemisierung des Arbeitsumfeldes und des Alltags hat sich auch die Luft-

qualitét in den InnenrGumen laufend ver- ‘

Beschreibung Siedebereich

schlechtert. FUr den Arbeitsplatz sind die

1. Very Volatile Organic Compound (VVOC) < 0 bis 50...100°C

AGW- Werte (Arbeitsplatzgrenzwerte) er- |, e organic Compound (VOC) ‘50...100 bis 240...260°C

arbeitet worden. FOor Wohnrdume, in de- |3 gemivolatile Organic Compound (SVOC) ‘240...260 bis 380...400°C

nen der Mensch weit mehr Zeit verbringt, 4 organic compound associated with particulate S

gibt es noch keine gesetzlich festgelegten | Matter or particulate organic matter (POM)

Hochstmengen oder Grenzwerte fur Schadstoffe in der Raumluft. Es ist das erklarte Ziel der neu-
en Landesbauordnungen und der Bauproduktenrichtlinie, die Gesundheit von Gebdudenutzern
zu schitzen. Das entsprechende Gremium zur Findung und Erstellung von VOC- Grenzwerten ist
die ECA (European Collaborative Action). Dieses Gremium hat bereits 1997 empfohlen, die so-
genannten NIK (Niedrigst Interessierende Konzentrationen) als Beurteilungsschema zu verwen-
den; also Konzentrationen, die aus toxikologischer Sicht gerade noch von Interesse sind. Die Ein-
teilung fluchtiger organischer Verbindungen mit Ausnahme von Pestiziden erfolgt gemdaB der
WHO nach deren Siedebereich bzw. der daraus resultierenden FlUchtigkeit. Die nachstehend

untersuchten Stoffe liegen im Siedebereich wie nachfolgend dargestellt.

Profmethode: Die Untersuchungen werden mittels VOC- Emissionskammermessung nach DIN EN
ISO 16000-9 durchgefuhrt und entspricht auch der EN 16516. Die Luftwechselrate wurde der

Oberfl&che des Prifkdrpers angepasst. Die Prufparameter wurden wie folgt gewdahilt:

Kammer- Beladungs- Luftwechsel- Priifkéroer Lufttemperatur Relative Luft-
volumen faktor rate P P feuchtigkeit
oims | 1m¥me | 05h:3% | O0Im2 | 23x2°C | 50£3%

Die flichtigen organischen Verbindungen (VOC) und schwerflichtigen organischen Verbindun-
gen (SVOC) wurden durch Adsorption an Tenax angereichert. Nach 3, 7 und je nach ErfUllung
der Abbruchkriterien auch 28 Tagen wurden die VOC durch Thermodesorption mit Kryofokussie-
rung gaschromatographisch getrennt und anschlieBend mittels Massenspekirometrie identfifiziert.
Die einzelnen Stoffe wurden durch Massenspektrometrie substanzsperzifisch oder gegen einen

externen Toluolstandard quantfifiziert.

Bewertungsgrundlage: Die Bewertung erfolgt nach den MaBgaben des

Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB).

Dieser wurde 1997 von der Landerarbeitsgruppe "Umweltbezogener Ge- BB
sundheitsschutz" (LAUG) der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesge- Ausschuss zur
gssundrtheit!ichen
i ® (] ewertung von
sundheitsbehorden (AOLG) gegrindet. Baumodl?kten
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Das AgBB- Schema stellt eine regelmdaBig aktualisierte Vorgehensweise zur gesundheitlichen Be-
wertung von VOC- Emissionen aus Bauprodukten dar, die in Innenrumen von Gebduden ver-

wendet werden.

Flochtige organische Verbindungen nach diesem Schema umfassen Verbindungen im Retenti-
onsbereich von Cs bis Cis, die als Einzelstoffe und als Summenparameter im Rahmen des TVOC-
Konzeptes (Total Volatile Organic Compounds) betrachtet werden, sowie schwerflichtige orga-
nische Verbindungen (SVOC) im Retentionsbereich von Cis bis Ca2. Im Summenwert SVOC wird
die Summe daller Einzelstoffe mit einer Nachweisgrenze von 5 pg/m?® ausgewiesen. Fir alle ande-

ren Einzelstoffe wird eine Nachweisgrenze von 1 ug/m?® angesetzt.

Davon ausgenommen sind alle Stoffe der CMR- Kategorien (Cancerogen, Mutagen, Reproduk-
tionstoxisch) nach Gefahrstoffverordnung. Diese stellen stets ein Ausschlusskriterium dar.

Die Quantifizierung der identfifizierten Substanzen mit NIK- und CMR- Werten und erfolgen sub-
stanzsperzifisch. Die Quantifizierung der identfifizierten Substanzen ohne NIK- Werte und die der

unbekannten Substanzen erfolgen jeweils gegen ToluolGquivalente.

Abbruchkriterien: Die PrUfung kann frUhestens 7 Tage nach Beladung abgebrochen werden,

wenn die ermittelten Werte unterhalb der Hdlfte der Anforderungen fUr die 28- Tage- Werte lie-
gen und im Vergleich zur Messung am 3. Tag kein signifikanter Konzentrationsanstieg einzelner

Substanzen festzustellen ist.

Bewertungskriterien ProfdurchfUhrung nach 3 Tagen:

Summenwert TVOC (TVOCs) £ 10 mg/m?®
CMR- Substanzen < 0,01 mg/m? als Einzelstoffbetrachtung

Bewertungskriterien ProfdurchfUhrung nach 7 Tagen:

Uberprifung der Ergebnisse wie vor zur Beurteilung ob die Abbruchkriterien erfollt sind.

Bewertungskriterien ProfdurchfOhrung nach 28 Tagen:

Summenwert TVOC (TVOCazs) < 1,0 mg/m?

Summenwert SVOC2s < 0,1 mg/m?

CMR- Substanzen < 0,001 mg/m?® als Einzelstoffbetrachtung

Zusdatzlich erfolgt die DurchfUhrung einer sensorischen Prufung.

Der Ausweis der Einzelstoffoewertung erfolgt mit Angabe aller CAS- Nummern.

VOC nach NIK- Liste gehen mit einer Nachweisgrenze von 5 ug/m? in die Bewertung ein.

Zur Bewertung der VOC nach NIK- Liste wird das Verhdltnis Ri herangezogen mit Ri = Ci / NIK; wo-

bei davon auszugehen ist, dass keine Wirkung auftritt, wenn Ri den Wert 1 nicht Uberschreitet.

Werden mehrere Verbindungen mit Konzentrationen Uber 5 uyg/m? erkannt, so wird die Kumulo-

tion der Auswirkungen angenommen. Dieser Umstand wird mit dem Summenwert R dargestellt:

Dabei ist
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R Summenwert R; der Einzelwertmessungen aus der Quotientensumme Ri =Y Ci / NIK;
Ci  Stoffkonzentration in der Prifkammerluft

Ri Einzelwertmessung

Mit der Bedingung R > 1 wird das Produkt nach dem AgBB- Schema abgelehnt.

Um zu vermeiden, dass ein Produkt als unbedenklich eingestuft wird, obwohl es groBere Mengen
an nicht bewertbaren VOC emittiert, wird fUr nicht identifizierbare VOC oder solche ohne NIK-
Wert, eine Mengenbegrenzung festgelegt, die fir den Summenwert 10 % des zul&ssigen TVOC-
Wertes ausmacht. Ein Produkt erfullt die Kriterien, wenn die nicht bewertbaren VOC ab einer

Konzentration von 0,005 mg/m? in ihrer Summe 0,1 mg/m? nicht Ubersteigen.
Deutlich héhere Werte fUhren zur Ablehnung nach dem AgBB- Schema.

FOr weitere Informationen siehe dazu auch aktuelle Informationen des Umweltbundesamtes zur

gesundheitlichen Bewertung von VOC- Emissionen aus Bauprodukten im Internet:
www.umweltbundesamt.de

Bewertung: ErfUllt ein Produkt alle MaBgaben wie vorgenannt, stufen wir die Verwendung in In-

nenrdumen von Gebduden als gesundheitlich unbedenklich ein.

Bewertung nach dem AgBB- Schema 2021:

PrGfergebnisse nach Messdauer von 7 Tagen:

AgBB-Anforderung L. .
Parameter Analysenergebnis i Abbruchkriterien erfult
y g (7-Tage A.«bbruchknie- (ja/nein)
rien)
TVOC Cq bis Cie 0,051 mg/m? <0,5mg/m? Ja
> SVOC Ci¢ bis Ca2 <0,001 mg/m? <0,05 mg/m? Ja
Rausy Ri 0,002 <0,5 Ja
> VOC ohne NIKK 0,046 mg/m? <0,05mg/m? Ja
> CMR- Substanzen < 0,001 mg/m3 <0,001 mg/m3 Ja
Formaldehyd <0,002mg/m? <0,06 mg/m? Ja

Die untersuchte Kalziumsilikatplatte erfllite die Anforderungen des AgBB-Schemas 2021 hinsicht-
lich der Messung nach 7-Tagen in der PrGfkammer bei einer Beladung von 1Tm2/m3. Daher erfolg-

te keine weitere Messung nach 28 Tagen. Die Emittenten finden sich auf Seite 17.

Bewertung:
Eine Belastung des gepruften Kalziumsiklikatplatte Clima Paramur durch Emissionen von flGchfi-

gen organischen Verbindungen und im speziellen durch Formaldehyd ist anhand der Messer-

gebnisse nicht zu erwarten.
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24 Schwermetalle

Durch die Bestimmung der in den Baumaterialien enthaltenen Metalle ist es moglich, eine Aus-
sage Uber gesundheitliche Risiken sowie Uber eine mdgliche Umweltgefdhrdung der verwende-
ten Ausgangsprodukte zu treffen. Die bekanntesten umweltschédlichen und giftigen Schwerme-
talle sind Blei, Cadmium und Quecksilber.

Die Grenzwerte nach LAGA (Ladnderarbeitsgemeinschaft Abfall) werden herangezogen, um ei-
ne mogliche Umweltbelastung durch die Schwermetalle aufzuzeigen. Die Zuordnungswerte Z 0
bis Z 2 stellen die Obergrenze der jeweiligen Einbauklasse bei der Verwendung von Boden im
Erd-, StraBen-, Landschafts- und Deponiebau (z.B. Abdeckungen) sowie bei der Verfullung von

Baugruben und RekultivierungsmaBnahmen dar.

Z0: Uneingeschrankter Einbau

Z1.1: Eingeschrankter offener Einbau

Z1.2: Eingeschrankter offener Einbau in hydrogeologisch gunstigen Gebieten

L2 Eingeschrénkter Einbau mit definierten technischen SicherungsmaBnahmen

Weiterhin soll mit der Untersuchung im Eluat nach DIN 38414 S 4 eine mdgliche Gefé&hrdung von
Gewdssern durch Metalle ausgeschlossen werden, wenn die Materialien nach Ablauf der Pro-
duktlebensdauer deponiert werden. Hier werden ebenso Vergleichswerte nach LAGA herange-
zogen (Zuordnungswerte Eluat fUr Boden maBgebend) und die MaBgaben der TVO (Trinkwas-

serverordnung Stand 01.01.2008) berucksichftigt.

2.4.1 Bestimmung in der Originalsubstanz
Metalle Messwert | Obergrenze Zuordnungswerte [mg/kg] Grelr;z;verf
(Elementsymbol) | [mg/kg] 70 711 712 79 [mg/kg]
Arsen (As) 2.3 20 30 50 150 -
Cadmium (Cd) <01 0.6 1 3 10 -
Chrom (Cr) 8.2 50 100 200 600 -
Kupfer (Cu) 8,47 40 100 200 600 -
Quecksilber (Hg) <0,10 0.3 1 3 10 -
Nickel (Ni) 3.56 40 100 200 600 -
Blei (Pb) 6,0 100 200 300 1000 -
Zink (Zn) 9,45 120 300 500 1500 -
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242 Bestimmung im Eluat

Metalle Messwert Obergrenze Zuordnungswerte [mg/I] G\:’eer:tz-

(Elementsymbol) [mg/I] 70 711 71.2 72 VO IBR
[mg/1]

Arsen (As) 0,012 0,01 0,01 0,04 0,05 0,01 -
Cadmium (Cd) < 0,0005 0,002 0,002 | 0,005 0,01 0,003 -
Chrom (Cr) 0,054 0.015 0.03 0.075 0.15 0,05 -
Kupfer (Cu) < 0,007 0,05 0,05 0.15 0.3 2 -
Quecksilber (Hg) | <0,0001 0,0002 | 0,0002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 -
Nickel (Ni) < 0,002 0,04 0,05 0,15 0.2 0,02 -
Blei (Pb) < 0,004 0,02 0,04 0.1 0.1 0,01 -
Zink (Zn) < 0,002 0.1 0.1 0.3 0.4 -

Bewertung:
Eine Belastung der Umwelt ist durch das Bauprodukt aufgrund der Messwerte, die unter den ge-

forderten Grenzwerten liegen, nicht zu erwarten.

2.5 Feinstaube

Staube sind disperse Verteilungen fester Stoffe in Gasen, entstanden durch mechanische Prozes-
se oder durch Aufwirbelung. StGube gehdren zusammen mit Rauchen und Nebeln zu den Aero-
solen. Zur Beurteilung der Gesundheitsgefahren durch Stéube ist neben der speziellen Schad-
stoffwirkung, der Konzentration und der Expositionszeit die PartikelgroBe zu berlcksichtigen. Dies
unterscheidet StGube wesentlich von Gasen und Dé&dmpfen. Die Aufnahme in den Korper erfolgt
Uber die Atmung. Transport und Ablagerung des Staubes in den Atfemwegen werden weitge-
hend durch das Verhalten von Partikeln in strbmenden Gasen bestimmt. Je kleiner ein Staubteil-
chen ist, desto tiefer kann es in die Atfemwege eindringen und dort gesundheitliche Sché&den
hervorrufen. StGube kénnen u.a. allergische Reaktionen der Schleimhd&ute bis hin zu Krebsformen
der Atemwege verursachen. Im Arbeitsumfeld existieren seit langem Grenzwerte fUr die Staub-
belastung der Mitarbeiter. Im Allgemeinen ist zwar die Staubentwicklung am Arbeitsplatz erheb-
lich héher als im Wohnbereich. Hingegen ist die Aufenthaltszeit im Wohnbereich wesentlich hé-
her als am Arbeitsplatz. Deswegen muss berUcksichtigt werden, ob von einem Produkt auch im

Wohnbereich FeinstGube abgegeben werden kénnen.

Definition: Die gréBten inhalierbaren Teilchen werden im Nasen-Rachenraum abgeschieden;
kleinere Teilchen unter 25 pm gelangen in den Tracheo- Bronchialbaum und werden dort abge-
schieden. Faserférmige Teilchen mit Langen bis 10 pym kénnen in den Alveolarbereich (Lungen-
bladschen) gelangen und dort abgeschieden werden. Voraussetzung ist, dass der geometrische
Faserdurchmesser unter 3 um liegt und die Dichte der Fasern derjenigen von Mineralien ent-

spricht. Dieser alveolengdngige Anteil des Gesamistaubgehaltes wird fur die baubiologische
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Beurteilung erfasst. Ein staubhaltiges Produkt, das dem visuellen Eindruck nach sehr staubhaltig

erscheint, muss keinen alveolengdngigen Feinstaub obiger Definition enthalten.

In Abhdngigkeit von der KorngréBe wird der Feinstaub in zwei Fraktionen unterteilt:
PM 10 (aerodynamischer Durchmesser < 10 um) - sog. "Grobfraktion"

PM 2,5 (aerodynamischer Durchmesser < 2,5 um) — sog. "Feinfraktion”

Die PM 2,5- Fraktion stellt dabei eine Teilmenge der PM 10- Fraktion dar.

ProfdurchfUhrung: Die Ermittlung des Feinstaubgehaltes erfolgt nach folgenden Normen:

DIN 53808-1: L&dngenbestimmung Fasern - Einzelfaser-Messverfahren

DIN EN ISO 1973: Feinheit

DIN 53811: Faserdurchmesser Messung in Mikroprojektion der Langsansicht
DIN 53803-2: Probenahme Praktische DurchfUhrung

DIN EN ISO 12341: Luftbeschaffenheit - Ermittlung der PM 10- Fraktion

VDI- Richtlinie 3864: Bestimmung von Asbest in technischen Produkten

Die DurchfUhrung von Faser- und Feinstaubbestimmungen beinhaltet immer die Bestimmung der
Faserldngen und der Faserdurchmesser sowie eine statistische Auswertung des vorgefundenen
Staubkonglomerats. Der Einsatz der Messgerate erfolgt in Abhdngigkeit vom Volumenstrom: z.B.

LVS (Low Volume Sampler), HVS (High Volume Sampler) u.a.

Bewertung: Es konnte kein Asbest und auch keine WHO-Fasern (lungengdngige kinstliche Mine-
ralfasern mit einer Ldnge > 5 um, einem Durchmesser < 3 um und einem Lange-zu-Durchmesser-

Verhdltnis von > 3:1) festgestellt werden.

3. Gesamturteil:

Die untersuchte Kalziumsilikatplatte Clima Paramur der Firma redstone aus Bremen kann auf-
grund der durchgefUhrten Untersuchungen als unbedenklich hinsichtlich der Kriterien der

Prifsiegelrichtlinien des Instituts fUr Baubiologie Rosenheim GmbH eingestuft werden.
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Hinweise zur Verleihung und Nutzung des Prifsiegels

Zur Wahrung von Neutralitdt und Objektivitédt wurden alle Untersuchungen von unabhd&ngigen
Dritten durchgefuhrt. FUr die notwendigen Untersuchungen und Priofungen werden wirtschaftlich
unabhdngige Labore beauftragt. Alle ermittelten Ergebnisse aus dieser gutachterlichen Stel-
lungnahme sind den externen PrUfberichten enthommen. Diese werden archiviert und kénnen
vom Auftraggeber jederzeit eingesehen werden. Das Emblem des Prifsiegels wie nachstehend

dargestellt ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte darauf liegen beim IBR.

\md eém ®
{b’“ L%,

Produkt Gberprift auf
VOC - Biozide - Schwermetalle
und Radioaktivitat

Dieses PrUfsiegel muss stets in Zusammenhang mit dem ganzen Produkinamen gefUhrt werden.
Der Hersteller darf das PrUfsiegel ausschlieBlich fUr die Produkte werblich verwenden denen es
verliehen wurde. Er ist verpflichtet, jeden Versuch einer IrrefGhrung des Verbrauchers darUber zu
unterlassen, fur welche Produkte das PrUfsiegel verliehen ist und fUr welche nicht. Das gilt auch
fOr den Wortbegriff "GEPRUFT UND EMPFOHLEN VOM IBR".

Das Zeichen des IBR darf nur als Bestandteil des Prifsiegels verwendet werden.

Vor Ablauf der Geltungsdauer kann die Verldngerung beantragt werden. Die fortdauernde
Verwendung des Prifsiegels ist abhdngig von den Ergebnissen der Nachprufung durch das IBR.

Die Nachprifung wird nach dem jeweils aktuellen Stand der Prifsiegelrichtlinien durchgefGhrt.

Die Hersteller sind verpflichtet, uns rechtzeitig Gber jede Verdnderung am Produkt zu informieren,

die baubiologische Auswirkungen auf das Produkt haben kénnte.

Das Institut kann die Verwendung des Prufsiegels bei Missbrauch ohne Einhaltung einer Frist un-
tersagen. Mitarbeiter des IBR oder deren Beauftragte kdnnen jederzeit auch ohne vorherige

Anmeldung die Fertigung des Antragstellers besichtigen.

Rosenheim, 03.08.2022

M D Uneecaser

Reimut Hentschel | GeschdaftsfUhrer Dr. Nicole Kniewasser | Dipl.-Chem.

IBR Institut fOr Baubiologie GmbH D-83022 Rosenheim MuUnchener StraBe 18
Tel. +49 (0)8031 / 3675-0 Fax +49 (0)8031 / 3675-30 GeschaftsfUhrer Reimut Hentschel
info@baubiologie-ibr.de www.baubiologie.org www.baubiologie-ibr.de
HRB Traunstein 5362 VATID DE 131182830
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Quellenangaben

Im Rahmen des Qualitdtsmanagements sind wir bestrebt, unsere Prozesse auch fUr Dritte ausrei-
chend transparent zu gestalten. Dazu gehdrt u.a. auch die Benennung aller Beteiligten an dem

Lertifizierungsprozess.

Labore

Untersuchungen

Anschrift

Internet

AWV-Dr. Busse
GmbH

Schwermetall-
gehalte

Jossnitzer StraBe 113
D-08525 Plauen
+49 (0)3741 550 760

www.agrolab.de
awv@agrolab.de

IAF Radiodkologie
GmbH

Radioaktivitat

Wilhelm-Rdnsch-Str. 9
D-01454 Radeberg
+49 (0)3528487300

www.iaf-dresden.de
info@iaf-dresden.de

MPA Eberswalde

VOC / Biozide
Formaldehyd
FeinstGube

Bauphysikalische
Nachweise

Alfred-Moller-StraBe 1
D-16225 Eberswalde
+49 (0)33 34 65 560

www.mpaew.de
office@mpaew.de

IUL Vorpommern
GmbH

vOC
Schadstoffanalysen

Am Koppelberg 20
D-17489 Greifswald
+49 (0)38 34 57 450

www.iul-vorpommern.de
mail@iul-vorpommern.de

CRB Analyse
GmbH

Asbest
Fasern

BahnhofstraBe 14
D-37181 Hardegsen

+49 (0) 5505 // 9 40 98-0

www.crb-gmbh.com
labor@crb-gmbh.de

Alle vorgenannten Beteiligten sind wirtschaftlich unabh&ngige Unternehmen, die in eigenem

Namen und Rechnung gewerbliche Laboruntersuchungen erstellen.
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Komponenten des emittierten Stoffgemisches:

Nach 7-Tagen:

CAS-Nr. Bezeichnung Ref. R,T c Quanfi- Ctol Ri NIK-
Bereich | [min] | [ug/m?3] | fizierung | [ug/m3] Wert
50-00-0 Formaldehyd VVOC | 5,087 0 DNPH 0,000 | 100
75-07-0 Acetaldehyd VVOC | 6,65 0 DNPH 0,000 | 300
71-36-3 1-Butanol VOC 6,72 5 Sperzifisch 3 0,002 | 3000
66-25-1 Hexanal VOC 7,393 1 Sperzifisch 1 0,000 | 900
142-96-1 n-Dibutylether vOC 17.75 14 Sperzifisch 11 - ohne
141-32-2 n-Butylacrylat VOC | 22,99 3 Spezifisch 2 0,000 | 110
Nicht identifiziertes VOC VOC 32,02 35 Ahnlich 35 - -
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